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Abstract

A presente Norma foi preparada pelo Instituto de

This document presents procedures for pavement of
Double Surface Treatments construction with asphalt

binder.

It includes the requirements concerning materials, the
equipments, the execution, includes also a sampling and
essays plan, environmental management, quality
control, conformity and non-conformity conditions and

the criteria for services measurement.
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Pesquisas Rodoviarias — IPR/DIREX, para servir como
documento base, visando estabelecer a sistematica
empregada na execugdo e controle da qualidade de
revestimento de pavimentos do tipo Tratamento
Superficial Duplo. Esta formatada de acordo com a
Norma DNIT 001/2009-PRO, cancela e substitui a

Norma DNIT 147/2010-ES.
1 Objetivo

Esta Norma tem por objetivo estabelecer a sistematica a
ser empregada na execugdo de revestimento asfaltico
do tipo Tratamento Superficial Duplo sobre uma
superficie imprimada ou pintada, de acordo com os

alinhamentos, greide e se¢fes transversais de projeto.
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2 Referéncias normativas

Os documentos relacionados a seguir sdo
indispensaveis a aplicagcdo desta Norma. Para
referéncias datadas, aplicam-se somente as edi¢des
citadas. Para referéncias ndo datadas, aplicam-se as
edicbes mais recentes do referido documento (incluindo

emendas).

a) DNER-EM 369: Emulsdes asfélticas catibnicas —

Especificacdo de material. Rio de Janeiro: IPR.

b) DNER-ME 004: Material betuminoso —
Determinacdo da viscosidade Saybolt-Furol a
alta temperatura - Método de ensaio. Rio de

Janeiro: IPR.

C) DNER-ME 005: Emulsdo asfaltica -
Determinacdo da peneiragdo — Método de

ensaio. Rio de Janeiro: IPR.

d) DNER-ME 035: Agregados - Determinagao da
Abraséo “Los Angeles” — Método de ensaio. Rio

de Janeiro: IPR.

e) DNER-ME 078: Agregado graudo — Adesividade
a ligante betuminoso — Método de ensaio. Rio de

Janeiro: IPR.

f) DNER-ME 079: Agregado — Adesividade a
ligante betuminoso — Método de ensaio. Rio de

Janeiro: IPR.

s)] DNER-ME  083: Agregados -  Analise
granulométrica — Método de ensaio. Rio de

Janeiro: IPR.

h) DNER-ME 086: Agregado — Determinagdo do
indice de forma — Método de ensaio. Rio de

Janeiro: IPR.

i) DNER-ME 089: Agregados - Avaliagdo da
durabilidade pelo emprego de solugbes de
sulfato de sédio ou de magnésio — Método de

ensaio. Rio de Janeiro: IPR.

i) DNER-ME 148: Material betuminoso —
Determinacdo dos pontos de fulgor e de
combustéo (vaso aberto de Cleveland) — Método

de ensaio. Rio de Janeiro: IPR.

k) DNER-PRO 277: Metodologia para controle
estatistico de obras e servigcos - Procedimento.

Rio de Janeiro: IPR.

) DNIT 011-PRO: Gestdo da qualidade em obras
rodoviérias — Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.

m) DNIT 070-PRO: Condicionantes ambientais das
areas de uso de obras — Procedimento. Rio de

Janeiro: IPR.

n) DNIT 095-EM: Cimentos asfélticos de petroleo —

Especificacdo de material. Rio de Janeiro: IPR.

0) DNIT 131-ME: Materiais  asfalticos  —
Determinacdo do ponto de amolecimento -
Método do anel e bola - Método de ensaio. Rio

de Janeiro: IPR.

p) DNIT 155-ME: Material asfaltico — Determinagéo
da penetracdo — Método de ensaio. Rio de

Janeiro: IPR.

q) DNIT 156-ME: Emulsao asfaltica — Determinacéo
da carga da particula — Método de ensaio. Rio de

Janeiro: IPR.

r DNIT 157-ME: Emulsdes asfalticas catibnicas —
Determinacédo da desemulsibilidade — Método de

ensaio. Rio de Janeiro: IPR.

S) NBR 6568 - Emulsdes asfalticas — Determinagéo

do residuo de destilagdo. Rio de Janeiro

t) NBR 14329 — Cimento asfaltico de petrdleo —
Determinacdo expedita da resisténcia a agua
(adesividade) sobre agregados graudos. Rio de
Janeiro.

3 Definicéo

E adotada a seguinte definicéo:

Tratamento superficial duplo — TSD é a camada de
revestimento do pavimento constituida por duas
aplicacdes de ligante asfaltico, cada uma coberta por

camada de agregado mineral e submetida a

compressao.
4 Condic¢des gerais
a) O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido

guando a temperatura ambiente for inferior a 10
°C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie
gue ird recebé-lo apresentar qualquer sinal de

excesso de umidade.

b) Todo carregamento de ligante asfaltico que
chegar a obra deve apresentar, por parte do

fabricante/distribuidor, certificado de resultados
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de andlise dos ensaios de caracterizagcdo
exigidos nesta Norma, correspondente a data de
fabricacdo ou ao dia de carregamento para
transporte com destino ao canteiro de servico, se
o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10
dias. Deve trazer também indicacgdo clara de sua
procedéncia, do tipo e quantidade do seu
conteudo e distancia de transporte entre o

fornecedor e o canteiro de obra.

C) E responsabilidade da executante a protecdo dos
servigcos e materiais contra a a¢éo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes

gue possam danifica-los.
5 Condicdes especificas
5.1 Materiais

Os materiais constituintes do Tratamento Superficial
Duplo séo o ligante asféltico e o agregado mineral, os
quais devem satisfazer ao contido nas normas do DNIT.

5.1.1 Ligante Asféltico

Podem ser empregados o0s seguintes ligantes,

dependendo da indicag¢éo do projeto:
a) Cimentos asfalticos CAP-150/200;

b)  EmulsGes asfalticas, tipo RR-2C.

Os ligantes devem obedecer as exigéncias das Normas
DNIT 095/2006-EM e DNER-EM 369/97.

O uso da emulsdo asfaltica somente deve ser
permitido quando for empregada em todas as

camadas do revestimento.
5.1.2 Melhorador de adesividade

N&o havendo boa adesividade entre o agregado e o
ligante asfaltico deve ser empregado um melhorador de

adesividade, na quantidade fixada no projeto da mistura.

A determinagdo da adesividade do ligante com o
melhorador de adesividade deve ser definida pelos

seguintes ensaios:

— Método para determinacdo expedita da
adesividade - NBR 14329:1999.

— Método para determinacdo da adesividade a
ligante (agregado graudo) - DNER-ME 078/94.

— Método para determinagcdo da adesividade a
ligante (agregado) - DNER-ME 079/94.

5.1.3 Agregados

Os agregados podem ser pedra, cascalho ou seixo
rolado, britados. Devem constituir-se de particulas
limpas, duras, resistentes, isentas de torr6es de argila e
substéncias nocivas, e apresentar as caracteristicas

seguintes:

a) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40%
(DNER-ME 035/98), admitindo-se agregados
com valores maiores, no caso de em utilizagdo
anterior terem apresentado, comprovadamente,

desempenho satisfatério;

b) indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME
086/94);

c) Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME
89/94);

d) Granulometria do agregado (DNER-ME 083/98),
obedecendo as faixas da Tabela 1:

Tabela 1 — Granulometria dos agregados

Peneiras % passando, em peso o
Tolerancias
12 28 da faixa de
camada camada ]
Malha | mm projeto
A B C
1" 25,4 100 - - +7
Yo" 19,0 90-100 - - +7
" 12,7 20-55 100 - +7
3/8” 9,5 0-15 85-100 100 +7
N° 4 4,8 0-5 10-30 85-100 +5
N° 10 2,0 - 0-10 10-40 +5
Ne 200 | 0,074 0-2 0-2 0-2 +2

5.1.4 Taxas de aplicagdo e de espalhamento

a) As quantidades ou taxas de aplicagdo de ligante
asféltico e de espalhamento de agregados devem
ser fixadas no projeto e ajustadas no campo, por

ocasido do inicio dos servicos.

b) As quantidades de ligante asfaltico a serem
empregadas na 12 e na 22 aplicagdo devem ser

definidas no projeto.
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c) Quando for empregado agregado poroso deve ser
considerada a sua porosidade na fixacdo da taxa

de aplicagao do ligante asfaltico.

d) Recomendam-se, de uma maneira geral, as
seguintes taxas de aplicacdo de agregados

convencionais e de ligantes asfalticos:

Tabela 2 — Taxas de aplicagao

Camada Ligante Agregado
18 12a1,8t{m? 20 a 25 kg/m?
28 08a12fm’ 10 a 12 kg/m?

5.2  Equipamentos

Todo equipamento, antes do inicio da execugdo do
servigo, deve atender ao recomendado nesta Norma,
fator que deve condicionar a emissdo da Ordem de
Servigo. Os equipamentos requeridos sao os seguintes:

a) Carros distribuidores de ligante asfaltico, providos
de dispositivos de aquecimento, tacdmetro,
calibradores, termémetros com precisdo de + 1 °C,
em locais de facil acesso, e espargidor manual
para o tratamento de pequenas superficies e
correcles localizadas. As barras de distribuicao
devem ser do tipo de circulagdo plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e
larguras variaveis de espalhamento do ligante e

que permitam uma aplicacdo homogénea;

b) Distribuidores de agregados rebocaveis ou
automotrizes, possuindo dispositivos que permitam
um espalhamento homogéneo da quantidade de

agregados fixada no projeto;

c) Rolos compressores do tipo tandem ou, de
preferéncia, pneumaticos, autopropulsores. Os
rolos compressores tipo tandem devem ter uma
carga superior a 25 kg e inferior a 45 kg por
centimetro de largura de roda. Seu peso total ndo
deve ser superior a 10 toneladas. Os rolos
pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados
de pneus que permitam a calibragem de 0,25 a
0,84 MPa (35 a 120 psi).

5.3 Execucéo

As operacdes para execugdo das camadas do TSD s&o

discriminadas a seguir:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

Inicialmente, deve-se realizar uma varredura da
pista imprimada ou pintada, para eliminar todas as

particulas de po.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico
deve ser determinada em funcdo da relacdo
temperatura x viscosidade. Deve ser escolhida a
que proporcionar a melhor viscosidade para o
espalhamento. As faixas de viscosidade

recomendadas sao:

— Cimento asfaltico, 20 a 60 segundos Saybolt-
Furol (DNER-ME 004/94);

— Emulsdo asféltica, 20 a 100 segundos
Saybolt-Furol (DNER-ME 004/94).

No caso de utlizacdo de melhorador de
adesividade deve-se exigir que o aditivo seja
adicionado ao ligante asfaltico no canteiro de obra,
obrigando-se sempre a recirculagdo da mistura
ligante asfaltico-aditivo.

O ligante asfaltico deve ser aplicado de uma so6
vez em toda a largura da faixa a ser tratada.
Excedentes, falta ou escassez de ligante asfaltico
na pista durante as operacdes de aplicagdo devem
ser evitados ou corrigidos prontamente.

Cuidados especiais devem ser observados na
execugdo das juntas transversais (inicio e fim de
cada aplicacdo de ligante asféltico) e das juntas
longitudinais  (juncdo de faixas quando o
revestimento € executado em duas ou mais
faixas), para se evitar excesso, escassez ou falta

de ligante asfaltico aplicado nestes locais.

— No primeiro caso, geralmente deve ser
utilizado, no inicio ou a cada parada do
equipamento de aplicacdo de ligante, um
recobrimento transversal da pista com papel

ou outro material impermeavel;

— No segundo caso, deve ser realizado pelo
equipamento de aplicacdo de ligante um
recobrimento adicional longitudinal da faixa
adjacente, determinado na obra, em funcgéo
das caracteristicas do equipamento utilizado.

Imediatamente ap6s a aplicacdo do ligante deve-
se realizar o espalhamento da 12 camada do
agregado, na quantidade indicada no projeto.
Excessos ou escassez devem ser corrigidos

antes do inicio da compresséo.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E74B6CEB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1803&filter[anoproc]=2021

NORMA DNIT 147/2012-ES

e-DOC E74B6CEB
Proc 59570.001803/2021-01-e

5

Q) Deve-se iniciar a compressdo do agregado
imediatamente apds o seu langamento na pista.
A compressdo deve comegar pelas bordas e
progredir para o eixo nos trechos em tangente e
nas curvas deve progredir sempre da borda mais
baixa para a borda mais alta, sendo cada
passagem do rolo recoberta, na passada
subsequente, de pelo menos metade da largura

deste.

h) Apos a compressédo da camada, obtida a fixagédo
do agregado, faz-se uma varredura leve do

material solto.

i) Deve-se executar a segunda camada de modo
idéntico a primeira.

i) Nao deve ser permitido o trafego quando da
aplicacdo do ligante asféltico ou do agregado.

Deve-se liberar o trafego somente apés o término

da compressao e de maneira controlada.
6 Condicionantes ambientais

Objetivando a preservacdo ambiental, devem ser
devidamente observadas e adotadas as solugdes e os
respectivos procedimentos especificos atinentes ao
tema ambiental definidos no instrumental técnico-
normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a
Norma DNIT 070/2006-PRO, e na documentacao
técnica vinculada a execugcdo do empreendimento,
documentacdo esta que compreende o Projeto de
Engenharia, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os
Programas Ambientais pertinentes do Plano Basico
Ambiental — PBA e as recomendagdes e exigéncias dos

6rgdos ambientais.
7 Inspecdes
7.1  Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execu¢do do Tratamento
Superficial Duplo devem ser rotineiramente examinados,
de acordo com as metodologias indicadas, e aceitos em
conformidade com as normas em vigor.

7.1.1 Ligante asfaltico
a) Cimentos asfalticos

Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar
a obra deve ser submetido aos seguintes ensaios:

— 01 ensaio de penetragdo a 25 °C

(DNIT 155/2011-ME);

b)

7.1.2

— 01 ensaio de viscosidade a 135 °C Saybolt-
Furol (DNER-ME 004/94);

— 01 ensaio de ponto de fulgor (DNER-ME
148/94);

— 01 ensaio de espuma;

— 01 indice de susceptibilidade térmica
determinado pelo ensaio de penetracédo
(DNIT 155/2011-ME) e de ponto de

amolecimento (DNIT-131/2010-ME);
Para cada 100 t de carregamento de ligante

asfaltico que chegar a obra:

— 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”
(DNER-ME 004/94) a

temperaturas, para o estabelecimento da

diferentes

relagdo viscosidade x temperatura.
Emulsdes asfalticas

Todo carregamento de ligante asfaltico que
chegar a obra deve ser submetido aos seguintes

ensaios:

— 01 ensaio de determinacdo do residuo de

destilacéo de emulsdes asfalticas

(ABNT NBR 6568:2005);

- 01 ensaio de
(DNER-ME 005/94);

peneiramento

- 01 ensaio de desemulsibilidade

(DNIT 157/2011-ME);

— 01 ensaio de carga da
(DNIT 156/2011-ME);

particula

Para cada 100 t de carregamento de ligante

asfaltico que chegar a obra:

— 01 ensaio de Vviscosidade Saybolt-Furol
(DNER-ME 004/94), a

temperaturas, para o0 estabelecimento da

diferentes

relagdo temperatura x viscosidade.
Agregado
Realizar os seguintes ensaios:

— analises granulométricas para cada jornada
de trabalho (DNER-ME 083/98), com

amostras coletadas de maneira aleatoria;

— ensaio de indice de forma, para cada
900 m3 (DNER-ME 086/94);
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— ensaio de adesividade, para todo
carregamento de ligante asféltico que
chegar a obra, e sempre que houver
variagdo da natureza do material (DNER-
ME 078/94).

7.1.3 Melhorador de Adesividade

Realizar o seguinte ensaio nos cimentos asfalticos que

ndo apresentarem boa adesividade:

— 01 ensaio de adesividade, toda vez que o
aditivo for incorporado ao ligante asfaltico
(NBR 14329:1999).

7.2  Controle da execucédo

O controle da execucdo do Tratamento Superficial Duplo
deve ser exercido mediante as determinagfes a seguir
indicadas, feitas de maneira aleatéria e de acordo com o
Plano de Amostragem Variavel (vide subsecéo 7.4).

7.2.1 Temperatura

A temperatura de aplicagdo do ligante asfaltico deve ser
medida no caminh&o distribuidor imediatamente antes
da aplicacéo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo

definido pela relacéo viscosidade x temperatura.

7.2.2 Taxas de aplicacéo e de espalhamento

a) No caso de utiliza¢&o de cimento asfaltico

O controle da quantidade de cimento asféltico
aplicado deve ser efetuado aleatoriamente,
mediante a colocacdo de bandejas, de massa
(P1) e area (A) conhecidas, na pista onde esta
sendo aplicado.

O cimento asfaltico é coletado na bandeja na
passagem do carro distribuidor.

Com a pesagem de bandeja com o cimento
asfaltico coletado (P;) se obtém a taxa de
aplicacéo (T) da seguinte forma:

T: Pz_P1
A

A tolerancia admitida na taxa de aplicacédo é de *
0,2 I/m?.

b) No caso de utilizagdo do ligante asféltico RR-2C

O controle da quantidade do ligante asféltico
aplicado deve ser efetuado aleatoriamente,
mediante a colocacdo de bandejas, de massa
(P1) e area (A) conhecidas, na pista onde esta

sendo feita a aplicagéo.

O ligante asfaltico é coletado na bandeja na
passagem do carro distribuidor.

Com a pesagem da bandeja depois da ruptura
total (até massa constante) do ligante asfaltico
coletado (P2) se obtém a taxa de aplicagdo do

residuo TR da seguinte forma:

TR: P27P1
A

A partir da taxa de aplicacdo do residuo (TR) se
obtém a Taxa de Aplicacdo (T) da emulsdo
RR-2C, em fungdo da porcentagem de residuo
verificada no ensaio de laboratério, quando do
recebimento do correspondente carregamento do

ligante asfaltico.
c) Agregados

O controle da quantidade de agregados
espalhados longitudinal e transversalmente deve
ser feito mediante a colocacdo de bandejas, de
massa e area conhecidas na pista onde estiver
sendo feito o espalhamento. Por intermédio de
pesagens, apos a passagem do dispositivo
espalhador, tem-se a quantidade de agregado
espalhada. A tolerdncia admitida na taxa de

aplicacdo é de + 1,5 kg/m”.

d) O ndmero minimo de determinagdes por
segmento (area inferior a 3.000 m2) é de cinco.
A frequéncia indicada para a execucdo dessas
determinacdes é a minima aceitavel, devendo
ser compatibilizada com o Plano de Amostragem

Variavel (vide subsecéo 7.4).
7.3  Verificagdo do produto

A verificagdo final da qualidade do Tratamento
Superficial Duplo (Produto) deve ser exercida mediante
as determinagBes descritas a seguir, executadas de
acordo com o Plano de Amostragem Variavel (vide
subsecéo 7.4).

7.3.1 Acabamento da superficie

O acabamento da superficie dos diversos segmentos
concluidos é verificado com duas réguas, uma de 1,20
m e outra de 3,00 m de comprimento, colocadas em
angulo reto, sendo uma delas paralela ao eixo da
estrada, nas diversas se¢Oes correspondentes as
estacas de locacao. A variacdo da superficie entre dois
pontos quaisquer de contato ndo deve exceder 0,5 cm,
guando verificada com qualquer das réguas.
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7.3.2 Alinhamentos

A verificagdo do eixo e das bordas nas diversas sec¢des
correspondentes as estacas de locagéo é feita a trena.

Os desvios verificados ndo devem exceder £ 5 cm.
7.4 Plano de amostragem — Controle tecnoldgico

O numero e a frequéncia de determinacdes
correspondentes aos diversos ensaios para o controle
tecnoldgico dos insumos, da execucdo e do produto
devem ser estabelecidos segundo um Plano de
Amostragem aprovado pela Fiscalizagdo, elaborado de
acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97.

O tamanho das amostras deve ser documentado e

previamente informado a Fiscalizagédo

75 Condicbes de conformidade e néo-

conformidade

Todos os ensaios de controle e determinag@es relativos
aos insumos, a producdo e ao produto, realizados de
acordo com o Plano de Amostragem citado em 7.4,
devem cumprir as Condi¢des Gerais e Especificas desta

Norma e estar de acordo com o0s seguintes critérios:

Quando especificado um valor minimo e/ou maximo a
ser(em) atingido(s), devem ser verificadas as seguintes

condigdes:
a) Condigbes de conformidade:
X - ks = valor minimo especificado;

X+ ks < valor maximo especificado.

b) Condi¢bes de ndo-conformidade:

X- ks < valor minimo especificado;

X+ ks > valor maximo especificado.

Onde:

X; — valores individuais

X —média da amostra
s - desvio padrao da amostra

k - coeficiente tabelado em fungédo do nimero de

determinacdes

n - numero de determinagbes (tamanho da

amostra).

Os resultados do controle estatistico devem ser
registrados em relatorios periodicos de
acompanhamento, de acordo com a Norma
DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece que sejam
tomadas providéncias para tratamento das “N&o-

conformidades”.

Os servicos sO devem ser aceitos se atenderem as

prescricbes desta Norma.

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser

corrigido.

Qualquer servigco corrigido s6 deve ser aceito se as
correcbes executadas o colocarem em conformidade
com o disposto nesta Norma; caso contrario, deve ser
rejeitado.

8 Critérios de medicao

Os servicos considerados conformes devem ser
medidos de acordo com o0s critérios estabelecidos no
Edital de Licitagdo dos servicos ou, na falta destes
critérios, de acordo com as seguintes disposicdes

gerais:

a) O Tratamento Superficial Duplo deve ser medido
em metros quadrados, considerando a &rea
efetivamente executada. N&do devem ser motivos
de medi¢do em separado: méo-de-obra, materiais
(exceto ligante asféaltico), transporte do ligante
dos tanques de estocagem até a pista,
armazenamento e encargos, devendo o0s
mesmos serem incluidos na composicdo do

preco unitério;

b) A quantidade de ligante asfaltico aplicada é
obtida a partir da média aritmética dos valores

medidos na pista, em toneladas;

c) Nao devem ser considerados quantitativos de

servigo superiores aos indicados no projeto;
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d) O transporte do ligante asfaltico efetivamente e) Nenhuma medi¢do deve ser processada se a ela
aplicado deve ser medido com base na distancia ndo estiver anexado um relatério de controle da

entre o fornecedor e o canteiro de servico; gualidade, contendo os resultados dos ensaios e

determinagdes devidamente interpretados,

caracterizando a qualidade do servigo executado.

/Anexo A
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Anexo A (Informativo)
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de Transportes. Diretoria de Planejamento e asfalticos. 2. ed. Rio de Janeiro, 2006. (IPR. Publ.,
Pesquisa. Coordenagdo Geral de Estudos e 720).

Pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviérias.
Manual de pavimentacéo. 3. ed. Rio de Janeiro,
2006. (IPR. Publ., 719).
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